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RESUMO

No Brasil a disposicdo das pilhas é uma questdo bastante discutida em decorréncia da resolugdo 257/99 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente — CONAMA (2000) que regulamenta o descarte de pilhas e baterias e fornece diretrizes
para que as empresas e fabricantes devem adotar para minorar a degradagdo ambiental.

O tratamento inadequado destes residuos tem contribuido para agravar o processo de degradacdo, principalmente nos
grandes centros urbanos. Em Natal-RN séo produzidos 1250 t/dia de residuos sdlidos (Leite et alli, 2002), sendo que
aproximadamente 50% é proveniente dos residuos domésticos. Esta distribuido, entre matéria organica (49%), plastico
(6%), papel e papeldo (5%), coco (10%). As pilhas por representarem quantidades pequenas nos residuos sélidos, ndo
tem sido incluidas nos trabalhos de caracterizagfes, e devido a sua contribuicio em metais pesados precisam ser
quantificados para verificar alternativas para sua coleta e tratamento adequado visando extrair estes metais como carga
poluidora dos residuos s6lidos. Os principais metais presentes nas pilhas sdo o cadmio, zinco, manganés, cobre, entre
outros.

Este trabalho revela a necessidade da implantacdo da coleta seletiva para as pilhas, tendo em vista que as areas de
disposicdo sdo inadequadas para receber estes residuos devido a concentracdo de metais pesados e posterior lixiviagdo
pelos agentes naturais, levando a contaminagdo dos mananciais de Natal-RN.

O processo de reciclagem estudado possibilita a extragdo dos metais usando separagcdo magnética seguido de extracdo
hidrometaldrgica para a lixiviagdo dos metais pesados nocivos a natureza que se encontram nas pilhas secas de zinco-
carbono.

PALAVRAS-CHAVE: Reciclagem, Pilhas Zinco-Carbono, Metais Pesados, Residuos Solidos
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INTRODUCAO

A reciclagem de pilhas no Brasil é uma questdo bastante discutida nos Gltimos anos, em decorréncia da resolucéo
257/99 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA (2000) que entrou em vigor em 1° de julho de 2000.
Este novo regulamento disciplina o descarte de pilhas e baterias descarregadas, fornecendo diretrizes que as empresas
fabricantes e importadores devem adotar procedimentos ambientalmente adequados (coleta, reutilizagdo, reciclagem,
tratamento ou disposicéo final) para estes produtos.

Apesar do CONAMA ter inovado no gerenciamento de residuos perigosos, e 0s produtos possuirem uma vida longa,
resisténcia, e causarem efeitos danosos ao ambiente, para alguns tipos de pilhas e baterias, os fabricantes estdo isentos
de qualquer responsabilidade por sua coleta e destinagdo, bastando apenas enquadrar-se nos limites de metal pesado
tolerados e permitidos por cada unidade de pilha ou bateria. A partir da entrada em vigor da lei, todos os fabricantes e
importadores disponibilizardo postos de coleta para que o usuério possa devolver pilhas e baterias usadas, conforme
disposto na resolucdo. De acordo com esse dispositivo legal (Art. 13), as que estiverem atendendo aos limites
estabelecidos no artigo 69, podero ser descartadas em lixo doméstico e encaminhadas a aterros sanitarios licenciados e
que sejam projetados e construidos para operar de maneira adequada. A resolucdo estabelece também que é
responsabilidade dos fabricantes e importadores a execucdo de campanhas publicitirias e essas empresas devem
fornecer a listagem de rede de assisténcia técnica e postos autorizados para recebimento desses residuos.

As pilhas, por representarem quantidades pequenas nos residuos sélidos, ndo tem sido incluidas nos trabalhos de
caracterizagOes, e devido a sua contribuigdo em metais pesados precisam ser quantificados para verificar alternativas
para sua coleta e tratamento adequado visando extrair estes metais como carga poluidora dos residuos sélidos.

As pilhas mais usadas que séo as alcalinas e as de zinco-carbono podem ser langadas diretamente no lixo doméstico,
conforme mostra a tabela 1, sendo apenas obrigatorio a coleta das baterias do tipo niquel-cadmio usadas nos telefones
portateis e telefones celulares. A palavra carbono da denominacao refere-se ao coletor de corrente catéddica
dessa bateria.

Tipo de pilha/bateria Forma de descarte Aplicacdo
Bringquedos , walkmans, maquinas
fotograficas , etc...

Controle remoto, radio portatil,
despertadores e lanternas

Alcalinas-Manganés Lixo doméstico

Zinco-Carbono Lixo doméstico

Baterias Alcalinas tipo Botéo, 6V e

12V Lixo doméstico Magquinas fotogréficas e calculadoras
Baterias de Lithium tipo Botédo Lixo doméstico Maquinas fotog[af_mas ¢ agendas
eletronicas
Baterias de Lithium Lixo doméstico Controle remoto de pc_)rtoes € maquinas
fotograficas
Baterias de Niguel-Cadmio DEVEM SER DEVOLVIDAS Telefone sem fio
Baterias de Nc'glllj‘;;cadm'o Pard | DEVEM SER DEVOLVIDAS Aparelhos celulares
Niguel-Metal-Hidreto e Litio-lon Lixo Doméstico Aparelhos celulares

Tabela 1 - Demonstrativo de descarte de pilhas e baterias. Fonte: Panasonic (2003)

No Brasil sdo produzidas 800 milhGes de pilhas e 17 milhGes de baterias por ano, segundo dados da ABINEE(2002).
As pilhas sdo compostas por metais pesados, tais como, mercurio, chumbo, cobre, niquel, zinco, cadmio e litio. Esses
metais sdo perigosos para 0 ambiente e a salide humana. Quando depositadas em lixdes ou aterros sanitérios, as pilhas
védo-se decompondo, podendo os seus componentes infiltrar-se no solo e atingir os lengdis freaticos, afetando a florae a
fauna das regiBes proximas e o homem, pela cadeia alimentar.

Em Natal-RN s&o produzidos 1250 t/dia de residuos sélidos (Leite et alli, 2002), sendo que aproximadamente 50% é
proveniente dos residuos domésticos. Esté distribuido, entre matéria organica (49%), plastico (6%), papel e papeldo
(5%), coco (10%).

O descarte de pilhas sem qualquer tratamento nos aterros, dificulta o tratamento das &guas residuais ali produzidas,
enquanto que os processos pirometallrgicos de reciclagem das pilhas também ndo é uma solucdo, pois 0s metais
pesados serdo transferidos para a atmosfera. E importante ressaltar que hoje em dia as pessoas possuem uma
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conscientizagdo dos riscos ambientais, bem maior do que as geragdes anteriores, no que diz respeito ao destino final
destes produtos, acentuando a importancia da causa e o desejo de se encontrar novas solu¢fes no ambito da reciclagem.

O presente estudo serd direcionado, principalmente, para a pesquisa de pilhas secas de zinco-carbono, nédo
recarregaveis, que representam cerca de 70% do mercado e que contém metais pesados, sendo consideradas, apds 0 uso,
materiais danosos ao meio ambiente.

MATERIAIS E METODOS
Caracterizacdo do residuo e coleta das pilhas

Dado o elevado peso de lixo produzido na cidade, foi examinado uma amostra representativa, utilizando-se um volume
de 16m3 de lixo doméstico, dividido igualmente pelas 04 zonas urbanas da cidade, obtendo valores que fornecessem
dados de toda a regido estudada. O lixo analisado era novamente langado no aterro apds a caracterizagdo. As pilhas
foram recolhidas e enviadas para o Laborat6rio de Processamento Mineral e de Residuos do CEFET-RN para pesagem
e andlise quimica por fluorescéncia de raio-x.

Matéria prima

Para efeito desse estudo utilizou-se para a reciclagem as pilhas secas de zinco-carbono devido sua maior quantidade
descartada pela populagdo em geral. Foi utilizado um peso de 5009 de pilhas para o estudo.

Separacdo granulométrica e fragmentacao das pilhas

As pilhas coletadas foram submetidas a fragmentacdo e separacdo magnética usando um separador de Equimag com
3,33 kG. O residuo sdlido do material ndo magnético foi submetido a andlise quimica por fluorescéncia de raio-x. Foi
retirado manualmente das pilhas os seus invélucros metalicos, que compde a capa de protecdo externa, com uso de
alicate de corte. A fragmentacdo do material restante foi feita em um triturador utilizado para residuos organicos, o que
demonstrou ndo ser adequado para esta operagdo por motivo de ndo possuir um coletor apropriado para absor¢ao do po,
0 que provocou uma perda de 69g da massa total, que foi lancado na atmosfera. Foi separado uma amostra de 5g do pd
para verificagdo da composicdo quimica.

Para a etapa de separagdo granulométrica foi utilizada uma peneira de 10 mesh com abertura de 1,7mm, sendo o
material passante de 40,38% composto de um p6 preto constituidos de elementos quimicos presentes nos eletrodos. O
material retido (59,62%) é formado basicamente por metal, plastico e papel.

Lixiviacdo do material passante (p6 preto)

Foram preparadas 16 (dezesseis) amostras do pd fino juntamente com o agente lixiviante composto por HCI a uma
concentragdo de 1, 2, 3 e 4 molar, usando uma proporcao sélido-liquido de 1:10. A fragdo do p6 foi pesada em balanga
eletronica de precisdo. As amostras foram lixiviadas em recipiente tipo becker, com um misturador Quimis modelo
Q235.2 com poténcia de 50wats a 1705 rpm. As amostras foram identificadas de acordo com a duracgdo de tempo de 5,
10, 20 e 30 minutos, para cada lixivia, com controle de pH para cada intervalo de tempo.

Filtracéo

Foi executada com bomba de vacuo, gerando separagdo do residuo sélido pelo processo & vacuo retido em um filtro de
papel e um liquido que formou um volume filtrado. As amostras lixiviadas e filtradas foram identificadas e passaram por
uma secagem de 24horas a uma temperatura de 150°C, sendo analisadas as lixivias por ensaio de fluorescéncia de raios-
X.

A eficiéncia de extragdo dos metais pesados foi determinada a partir da equagdo 1.

O = O 100
Vo F = % equacdo (1)

Onde:
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%E é a eficiéncia de extracéo;
Ci é a concentracdo inicial do metal no material ndo magnético;
Cs é a concentracdo final do metal no material ndo magnético.

Os metais extraidos foram testados sua adsorgdo em argilas que sdo usados na industria ceramica estrutural. Estes
ensaios foram realizados com o extrator Soxhlet e determinado a capacidade de adsorcdo destes metais, 0s quais ndo
representam problemas na &rea ambiental. Os produtos adsorvidos foram preparados corpos de prova e sinterizados.

RESULTADOS E DISCUSSOES:

O residuo na cidade de Natal é coletado pela companhia de limpeza publica — URBANA(2003) e empresas prestadoras
de servigos credenciadas na prefeitura e depositados a céu aberto no aterro sanitario de Cidade Nova. Segundo dados da
URBANA (2002) séo produzidos diariamente na cidade, 1304 toneladas de residuos sdlidos urbanos, sendo que 613
toneladas desses residuos sdo lixo doméstico, compreendido basicamente de metais, papel, vidro, plasticos e material
organico, e 691 toneladas sdo de remogdo especiais como residuos da construcdo civil, entulhos de demoligéo,
capinagdo, varricdo e podas de arvores. Ndo existe nenhum tipo de coleta seletiva em funcionamento na regido
metropolitana de Natal, portanto o lixo é lancado no aterro totalmente misturado.

Trabalho de caracterizagdo realizado em 2000 (Leite et alli, 2002) apresentou uma producdo de residuos de 1243 t/dia,
tendo assim um aumento de 9,53% em dois anos. Este é um dado que deve preocupar a gestdo de residuos, tendo em
vista 0 aumento de custos de transporte e de manuseio dos residuos, levando a colocar que o sistema de coleta seletiva é
fundamental sua aplicacdo visando a reducdo dos residuos e seu custo operacional.

No volume de 16m3 analisados, chegou-se a um valor bruto de lixo de 5,951 toneladas e um peso bruto de pilhas de
4,618 kg, perfazendo uma concentragéo de 776,1 g/ton de pilhas como mostra a tabela 2.

Peso Residuo Peso Pilhas
Concentracéo

Regido Bairro (ton) (9) (g/ton)

1 [Zona Norte [Conjunto Potengi/Santa Catarina 1,549 704,4 4547
2 |Zona Oeste |Cidade Nova/Cidade da Esperanca 1,245 1660,0 1333,3
3 |Zona Leste  [Barro Vermelho/Lagoa Seca 1,639 4440 270,9
4 |Zona Sul Ponta Negra/Capim Macio 1,518 1810,0 11924
5,951 4618,400 776,1

Tabela 2 — Caracterizacdo do residuo por zona urbana na regido metropolitana de Natal

Os residuos de pilhas encontradas sdo em grande parte (67,1%) do tipo seca zinco-cabono e o restante alcalinas
(32,9%), de varias marcas e tamanho do tipo cilindrica AA que apresenta a dimensdo em de 50mmx14mm e pesa em
torno de 159. Pode-se dizer que sdo descartadas por dia 475,6 kg de pilhas, o que corresponde 0,036% da produgéo de
lixo total da cidade e 0,08% do lixo doméstico, excetuando-se a producéo de lixo hospitalar.

E importante observar que ndo foram encontradas baterias de celular nesta amostragem, mostrando que politicas
adequadas levam a otimizagdo de préaticas sustentaveis.

A legislacdo brasileira permite o descarte de pilhas em aterros sanitéarios, desde que ocorram em &reas preparadas com
camadas de argilas e mantas de polimeros que inibem a infiltracdo de elementos deletérios a0 meio ambiente. Sabe-se,
que no Brasil existem um nUmero pequeno que atendem estas caracteristicas, justificando estudos de processamento
destes materiais visando a sua excluséo dos aterros.

O fluxograma apresentado na figura 1 apresenta as rotas estudadas, descrevendo as etapas do processo hidrometaldrgico
para a extragdo do zinco presente nos eletrodos das pilhas secas de zinco-carbono.



11-070 - DISPOSICAO DE PILHAS — CONSUMO SUSTENTAVEL E ADEQUAGAO DO CICLO DE VIDA

Reciduos de Pilha

Comnifroric 3o

T T
Mio Magetico

Lixiviagio - HC1

[ Salido

S clucio (metsis Pes ados) |

Figura 1 — Fluxograma do processamento de pilhas

Os resultados da lixiviagdo, ap6s a analise, mostraram que as concentrag@es dos metais pesados indicaram patamares
aceitaveis para a utilizacdo de um processo de reciclagem que assegure um descarte sem que se cause danos a natureza.

De acordo com a figura 2 observamos que o valores do pH das lixivias da solugdo sélido-liquido sofreu uma diminuig&o
em relagdo ao aumento do tempo, iniciando uma descendente a partir do tempo de lixiviagdo de 20min em todas as
concentragBes. O pH nas lixivias para as concentragdes de 2, 3 e 4 molar apresentaram valores aproximados na faixa
0,48 e 2,50, enquanto que para a concentracdo de 1molar ouve uma grande diferenga, apresentando valores de até 4,50.

pH x Tempo
7
6
5
g g 5 | -m—1 molar
=) ; P 2 molar
/ ——3 molar
2 / 4 molar
1 g
% 4 —
I] ﬁg ? T T 1
0 5 10 20 30
Tempo de Lixiviagiio (min)

Figura 2- Efeito do tempo de lixiviagcdo em relacdo ao pH da solu¢do com propor¢éo sélido-liquido 1:10

A composicdo quimica da fracdo fina de po foi analisada através de ensaio de materiais por fluorescéncia de raios-x, por
energia dispersiva, em atmosfera de hélio em termos qualitativo e semi-quantitativo. Os resultados demonstraram
presencas maiores de zinco e manganés, sendo contemplado para esse estudo o zinco. Outros elementos foram
encontrados em percentuais menores, ndo podendo ser detectados elementos com ndmero atdmico abaixo que o Na
(11). N@o foram detectados nesta analise a presenca de metais pesados como mercurio e cAdmio, mas percentuais de
chumbo da ordem de 0,23% foram encontrados, situando-se acima dos limites determinados pela resolugdo 257/99 que
estabelece valores de até 0,2% em peso.
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Para maior avaliacdo comparativa, observa-se na figura 3, que o aumento da extracdo do zinco aumenta emdecorréncia
do aumento da concentracdo de HCI para a pilha Zn-C seca. Para uma concentracdo de 4 mol/l a eficiéncia é elevada,
chegando a aproximadamente 95% numa relacéo s6lido-liquido de 1:10.
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Figura 3 — Eficiéncia da extracao do zinco em relacdo a concentra de HCI

A influéncia da concentragdo do agente lixiviante HCI é determinante neste estudo, pois a partir de um aumento deste
parametro, obtém-se uma melhor extracdo do zinco. Como vemos na figura 4, a partir de um percentual de 34% de
zinco na amostra seca inicial obteve-se, apds a lixiviagdo, para uma concentracdo de 3 e 4 molar, um percentual médio
de 2,73% de zinco.
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Figura 4 — Relagéo entre % zinco lixiviado e a concentracéo de HCI

Com apresenta a figura 5, a extragido do zinco cresce com o tempo de lixiviagdo e o aumento da concentragdo de HCI,
sendo esses 0s parametros determinantes deste trabalho. Para concentragdes a partir de 2 molar, a extragdo se situa em
patamares na faixa de 70-80%. Foram lixiviados, em média, 92% de zinco para as concentragdes de 3 e 4 molar, a partir
do tempo de lixiviagdo de 5 min até 30 min. A partir destes resultados observa-se que a melhor condicdo para a
lixiviacdo para o zinco est para a concentracdo de 4 molar e um tempo de lixiviacdo de 20 min. Nessa condicdo foi
obtida uma extragéo de zinco de 94,66%.
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Figura 5 — Eficiéncia da extracdo do zinco e o tempo de lixiviacio
CONCLUSOES

Este trabalho revela a necessidade da implantacdo da coleta seletiva para as pilhas, tendo em vista que as areas de
disposicdo sdo inadequadas para receber estes residuos devido a concentracdo de metais pesados e posterior lixiviagdo
pelos agentes naturais, levando a contaminagdo dos mananciais de Natal-RN.

A resolucdo do CONAMA tem carater preventivo, mas € necessario considerar que os efeitos ndo sdo observados a
curto prazo, podendo-se correr o risco de tratamentos do solo e dos mananciais do aterro de Cidade Nova serem
irreversiveis, por se tratar de residuos que contém substancias que reagem com outras substancias presentes no residuo
s6lido urbano ou no ecossistema. E necessario que exista um gerenciamento adequado para a coleta, reciclagem e
disposigéo final destas pilhas, devido a fatores como crescente consumo e conseqilente aumento do volume do descarte
destes produtos.

O processo de reciclagem estudado demonstra, em escala de laboratério, que a extracdo do zinco usando separacdo
magnética seguido de extracdo hidrometallrgica para a lixiviagdo deste metal pesado que se encontram nas pilhas secas
de zinco-carbono é viavel, mostrando que os resultados obtidos encontraram-se dentro da faixa esperada, o que nos
indica elevados niveis de eficiéncia.
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