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RESUMO

Na regido do Serid6 do Rio Grande do Norte ha diversas empresas téxteis. Em
algumas empresas, 0s proprietarios geralmente acumulam funcdes de gerente,
supervisor de producéo, dentre outras. Por vezes, sdo eles o0s Unicos detentores dos
conhecimentos acerca da producdo e das informacdes técnicas dos artigos
produzidos. Assim, na auséncia do patrédo, podem ocorrer erros de producéo,
acarretando também em erros no produto e, consequentemente, prejuizos para a
empresa. Padronizar processos e produtos € de suma importancia para atender as
exigéncias do mercado globalizado, bem como gera para o fabricante e para o
cliente: economia, seguranca, protecdo ao consumidor, comunicacao, simplificacao
e eliminacdo de barreiras técnicas e comerciais. Em uma série de acfes planejadas,
o projeto intitulado "Estudo de Caso em Empresa Téxtil do Seridd: Padronizacao de
Produtos e Processos" realizou a padronizacdo dos produtos e processos de uma
empresa téxtil do Seridé por meio da elaboracao de fichas técnicas e procedimentos
operacionais padrdao (POP's), respectivamente, de modo que as informacfes
técnicas estejam disponiveis a qualquer funcionario e a qualquer tempo,
minimizando os erros de producédo. O projeto tem duracdo de cinco a seis meses (25
de junho a 14 de dezembro) e sua metodologia consistiu em quatro etapas, que
podem ser resumidas em: caracterizacdo da empresa; caracterizacdo técnica dos
produtos e procedimentos; padronizacdo dos produtos e processos com a criacdo de
fichas técnicas e POP's; e validacdo dos documentos elaborados. Com o material
elaborado ao final do projeto, qualquer empresa semelhante pode aplica-los na

padronizacao dos seus produtos e processos.

Palavras-chave: Téxtil. Padronizacdo. Produtos. Processos.
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1 INTRODUCAO

A area téxtil &€ a responsavel pela producdo das roupas que sdo usadas pelos
seres humanos, artigos de decoracéo e utilidade doméstica, produtos hospitalares e
odontoldgicos, roupas esportivas, materiais estruturais nas areas de geologia,
construcéo civil, dentre outras (FERREIRA, 2018).

Entretanto, para atender as demandas de um mundo globalizado, faz-se
necesséaria uma padronizagdo dos artigos produzidos pela industria téxtil, bem como
a disponibilizagdo de informacdes técnicas desses produtos. De acordo com Diario
de Pernambuco apud Leite (2011), "Quando cada empresa usa um padrao diferente
gera inseguranca no cliente".

Para sanar problemas como este, a Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (2012) defende que a padronizacdo, resultado da normalizacdo de
produtos e servicos, atende a seis objetivos: o objetivo da simplificacdo é de garantir
a reducdo da variedade de produtos e procedimentos; a comunicacdo proporciona
0S meios necesséarios para a adequada troca de informacdes entre clientes e
fornecedores, com vistas a assegurar a confianga e um entendimento comum nas
relacbes comerciais; a seguranca deve estabelecer requisitos técnicos destinados a
assegurar a protecdo da vida humana, da saude e do meio ambiente; o objetivo da
economia visa reduzir o custo de produtos e servicos mediante a sistematizacao,
racionalizacdo e ordenacdo dos processos e das atividades produtivas, com a
consequente economia para clientes e fornecedores; a eliminacdo de barreiras
técnicas e comerciais deve evitar a existéncia de regulamentos conflitantes sobre
produtos e servigcos em diferentes paises, facilitando assim o intercambio comercial;
e 0 objetivo da protecdo do consumidor € de prover a sociedade de meios eficazes
para verificar a qualidade de produtos e servicos.

As fichas técnicas sdo formas de organizacdo de informacdes de forma
concisa e padronizada. Segundo o Dicionario Priberam da Lingua Portuguesa (2018)
ficha "é um conjunto de informacdes escritas especificas sobre algo ou alguém,
geralmente segundo critérios ou campos fixos".

O Procedimento Operacional Padrdo (POP) tem como objetivo padronizar e
minimizar a ocorréncia de falhas na execucao de tarefas fundamentais de qualquer

processo. A utilizacdo de um POP garante ao usuario que as acdes sejam as



mesmas, a qualquer momento e em qualquer lugar, de um turno para outro ou até
de um dia para outro. Com isso, a previsibilidade dos resultados € garantida,
minimizando as variacdes causadas por impericia e adaptacdes aleatérias de quem
faz o procedimento (VERGANI, [20017]).

Assim, o objetivo geral do presente trabalho € padronizar produtos e
processos de determinada empresa téxtil da regido do Seridéo do Rio Grande do
Norte, por meio da criacdo de fichas técnicas de produtos e fichas de procedimentos
e processos. Como consequéncia, haverd o acesso as informacdes técnicas de
forma rapida por parte da empresa, facilitando o trabalho dos colaboradores e
promovendo a qualidade dos produtos.

As empresas téxteis da regido do Seridd do Rio Grande do Norte séo
geralmente tradicionalistas e familiares, ou seja, tanto os conhecimentos quanto 0s
bens materiais sdo herdados pelos filhos. Também ocorre que muitas empresas
foram criadas ha poucas décadas, tendo ainda um uUnico proprietario, que também
faz o papel de gerente, supervisor de producao, relacoes comerciais e muitas outras
funcbes que acumula. E comum que alguns processos e dados técnicos sejam
confiados apenas aqueles que detém o conhecimento dentro da empresa. Observa-
se também que ndo haja mais do que um portfélio dos produtos e que as
informacdes técnicas ndo estejam disponiveis aos operadores e funcionarios das
empresas. Isso pode ocasionar erros de producao e defeitos nos produtos. Por isso,
justifica-se a realizacdo deste projeto, que se propde a realizar um estudo de caso
em uma empresa da regido, de modo a padronizar os produtos e processos
existentes, criando um banco de dados que acompanhe cada produto durante o
processo produtivo na empresa. Por ser um estudo de caso, 0 projeto pode ser
ampliado para qualquer empresa semelhante.

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), quanto a abordagem, esta
pesquisa € predominantemente qualitativa, pois ndo tenta controlar o contexto da
pesquisa, mas captar o contexto na totalidade. Além disso, analisa as informacdes
de forma organizada, mas intuitiva. Quanto a natureza, considera-se esta pesquisa
como aplicada, pois gera conhecimentos para a aplicagdo prética, direcionados a
solucdo de problemas especificos. Quanto aos objetivos, a pesquisa € descritiva, por
se tratar de um estudo de caso. E quanto aos procedimentos, este trabalho de
pesquisa pode ser considerado como estudo de caso, pois visa conhecer em

profundidade os produtos e procedimentos de uma empresa especifica.



10

A metodologia aplicada consistiu em quatro etapas a serem realizadas para o
alcance do objetivo geral proposto. A primeira etapa compreendeu a caracterizacao
da empresa, objeto de estudo, envolvendo seu mercado, seus artigos, seus
processos e sua historia, com questionario a ser elaborado pela equipe do projeto. A
segunda etapa consistiu em caracterizar tecnicamente os produtos desenvolvidos
pela empresa, quanto as suas propriedades téxteis, sendo necessaria a revisao
bibliografica de conteddo técnico e a andlise dos processos para a manufatura
desses artigos. A terceira etapa compreendeu a padronizacdo dos produtos e
processos por meio de fichas técnicas e procedimentos operacionais padrao (POP),
respectivamente, cujas ferramentas de padronizacdo tiveram como base as pré-
estabelecidas pela literatura, embora a verséo final tenha sido desenvolvida pela
equipe do projeto, tornando-a mais adequada a empresa. A Ultima etapa do projeto
consistiu em validar as fichas técnicas e os procedimentos operacionais padrao para
verificacdo de sua eficacia.

A execucao de cada etapa do projeto foi acompanhada pela coordenagéo do
projeto por meio de reunides semanais com a equipe, avaliando o que foi realizado
na semana anterior e planejando o que seria realizado na semana vigente. O projeto
também foi acompanhado pela coordenacédo de extensdo, por meio da alimentacéo
sistematica do SUAP, com periodicidade mensal, por parte da coordenacdo do
projeto. Os membros do projeto também puderam avaliar a execucao dos trabalhos
durante sua execucdo, por meio de autoavaliagcdo e avaliacdo da coordenacdo do
projeto, as quais eram realizadas durante as reunidées semanais.

Este relatério esta dividido em cinco capitulos, sendo o primeiro uma
introducéo ao documento, por meio da contextualizacdo da pesquisa, do objetivo, da
justificativa, do método de pesquisa, da metodologia empregada e da forma de
acompanhamento da execucdo do projeto. No segundo capitulo apresentam-se as
pesquisas bibliograficas realizadas que proporcionaram o embasamento tedrico
necessario a execucao das atividades do projeto. No terceiro capitulo, a metodologia
empregada € apresentada de forma clara e objetiva. O quarto capitulo traz os
resultados obtidos e suas respectivas analises. A analise do alcance dos objetivos
do projeto, bem como sugestbes para trabalhos futuros sdo apresentados no ultimo

capitulo deste relatorio.
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2 ESTUDO DE CASO

Este trabalho consiste num estudo de caso de uma empresa téxtil da regido
do Serid6 do Rio Grande do Norte, sob o nome fantasia “Tecelagem Cristal”, razdo
social “Heleno & J Borges Tecelagem Ltda.”, localizada na cidade de Jardim de
Piranhas/RN. As areas de atuacdo da empresa sdo tecelagem plana, confeccéo,
serigrafia e vendas dos proéprios produtos. A empresa foi inaugurada em 1984 com o
intuito de fabricar redes, porém com a mudanca do mercado consumidor, em 1994
mudou seu objetivo e passou a fabricar pano de chao, pano de prato e tapetes.

Os objetos de estudo deste trabalho sdo os produtos manufaturados pela
empresa, bem como os procedimentos realizados para a producéo destes.

A industria téxtil € uma cadeia de transformacdo, que modifica a matéria-
prima de modo a obter um produto adequado as necessidades da propria industria
ou ao mercado consumidor.

A matéria-prima de toda industria téxtili sdo as fibras téxteis, que sao
transformadas em fios pelo processo de fiagdo ou em tecidos néo tecidos (TNT). Os
fios, por sua vez, sdo preparados para serem transformados em tecidos planos ou
tecidos de malha pelos processos de tecelagem plana ou de malharia,
respectivamente. Os tecidos sdo beneficiados de acordo com as necessidades do
mercado consumidor, que pode ser a industria de confec¢des ou qualquer outro
segmento industrial que utilize o tecido como matéria-prima.

A empresa téxtil estudada utiliza os fios téxteis como matéria-prima, que sao
preparados para serem transformados em tecidos, 0s quais podem ser beneficiados
ou confeccionados para a venda como produto final. Os processos téxteis existentes
na empresa sao a urdicdo, a tecelagem, o beneficiamento e a confeccédo. Os
produtos finais diferenciam-se entre si por suas caracteristicas: gramatura,
densidade de trama e urdume, titulo de trama e urdume, composicdo de fibras e
padronagem.

Neste capitulo serdo apresentados 0s principais conceitos relacionados a
matéria-prima utilizada pela empresa, aos seus processos téxteis e aos produtos
obtidos.
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2.1 FIOS TEXTEIS

Os fios téxteis sdo o produto obtido na fiagdo, que é uma etapa da cadeia
téxtil responsavel por transformar fibras em fios por meio de diversas operacdes
mecanicas (MELO, 2018). Para que haja essa transformacéo, as fibras sdo abertas,
limpas, estiradas, paralelizadas e torcidas, de modo a se prenderem umas as outras
por atrito. O produto final € um material téxtil filiforme que apresenta uma relagédo
entre o comprimento e sua espessura denominada de titulo (ESCOLA SENAI
FRANCISCO MATARAZZO, 2015). Na figura 1, tem-se dois fios que apresentam

titulos diferentes.

Figura 1 — Fios com titulos diferentes

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

2.1.1 Titulagdo de Fios Téxteis

De acordo com Titulacdo (2017), ha dois grupos utilizados para representar o
titulo dos fios téxteis: o direto e o indireto. De acordo com a Escola SENAI Francisco
Matarazzo (2015), no grupo direto, “a massa e o titulo dos fios sdo diretamente
proporcionais”. Portanto, quanto mais espesso e pesado for o fio, maior o titulo
apresentado. Para o grupo direto, os sistemas de titulos mais utilizados séo o denier
(Den), geralmente usado para filamentos continuos, e o Tex, usado para fios em
geral, cujas constantes sdo, respectivamente, 9000 m/g e 1000 m/g, a equagao

utilizada para esse grupo é a seguinte:

KxP
T =
C
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No sistema indireto, a “massa e o titulo sdo inversamente proporcionais”.
Logo, quanto mais espesso e pesado for o fio, menor seu titulo. Nesse grupo, os
sistemas de titulos utilizados com mais frequéncia sdo o sistema inglés (Ne), usado
geralmente para fios fiados de fibra curta, e o sistema métrico (Nm), utilizado para
fios fiados de fibra longa, cujas constantes sdo 0,59 g/m e 1 g/m, respectivamente
(ESCOLA SENAI FRANCISCO MATARAZZO, 2015). Para esse grupo, a equacao
utilizada é a seguinte:

KxC
P

As equacles acima sao utilizadas para calcular o titulo no sistema direto e
indireto, respectivamente, onde T representa o titulo do fio que se deseja calcular,
com grandeza adimensional, ou seja, ndo apresenta unidade de medida; K é a
constante do sistema utilizado, podendo ser em m/g ou g/m; P é a massa em
gramas (g); e C é o comprimento em metros (m).

De acordo com Ferreira (2016), para a determinacédo do titulo de fios a partir
das embalagens individuais fornecidas pela fiagdo, usa-se um equipamento
denominado de meadeira, que retira da embalagem um comprimento determinado
formando uma meada; e uma balanca de precisdao, na qual a meada sera pesada.
Apoés esses procedimentos, utiliza-se uma das equacdes para determinar o titulo no
sistema direto ou indireto.

Ja para a determinacédo do titulo de fios a partir de amostras de comprimento
reduzido, a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (1994) determina os
seguintes procedimentos: identificar no tecido o sentido da trama e do urdume;
cortar uma amostra do tecido medindo 10 cm?; separar pelo menos 3 conjuntos de
10 fios de trama e 10 fios de urdume; utilizando uma balanca de precisédo, pesar
separadamente cada conjunto de fios (trama e urdume); calcular a média dos pesos
de cada conjunto de fios (trama e urdume); e aplicar os valores em uma das
equacles para determinar o titulo no sistema direto ou indireto. Além do titulo, os

fios diferenciam-se entre si pela composicao de fibras téxteis.

2.1.2 Composicao de Fibras

De acordo com Ferreira (2018), as fibras téxteis sdo um material que se

classifica pela sua origem, podendo ser natural ou quimica, e caracteriza-se por
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apresentar um comprimento pelo menos cem vezes maior que seu diametro.
Barbosa et al. (2004) complementam que a fibra téxtil € um material que, submetido
a um processo de fabricacdo, pode ser transformado em fio para ser utilizado em
produtos téxteis ou em usos industriais.

As fibras téxteis naturais sdo aquelas encontradas na natureza, obtidas de
fontes organicas vegetais que séo constituidas de celulose (originadas da semente,
do caule, das folhas ou dos frutos), animais que s@o formadas por proteinas
(originadas da derme ou de secrecéo glandular) ou minerais (originadas de rochas)
(BARBOSA et al., 2004; GUIMARAES, 2014). As fibras naturais vegetais S&o
compostas principalmente por celulose, por isso também sdo conhecidas como
fiboras  celulésicas naturais. As fibras naturais animais, compostas
predominantemente por proteinas, sdo também denominadas de fibras proteicas
(MIURA, MUNOZ, 2015).

As fibras quimicas, também conhecidas como fibras n&o naturais ou
manufaturadas, sado aquelas produzidas por processos industriais, sendo ainda
classificadas em artificiais, que sdo obtidas a partir de polimeros naturais, ou
sintéticas, que utilizam resinas derivadas do petrdleo como matéria-prima, formando
os polimeros (BARBOSA et al., 2004; MIURA, MUNOZ, 2015). A figura 2 mostra a

classificacdo das fibras téxteis.

Figura 2 — Classificacao das Fibras Téxteis

Fibra Téxtil

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Os fios téxteis podem ser elaborados com apenas um tipo de fibra ou com
mistura de fibras em diferentes propor¢cdes. Cada produto obtido apresentara
caracteristicas diferentes dependendo do tipo e da composigéo de fibras utilizado na
manufatura do fio. Essas caracteristicas sdo determinadas pelas propriedades de

cada fibra, tais como brilho, absorcao, resisténcia, dentre outras.
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2.1.2.1 Determinacdo da Composicao de Fibras Téxteis

Os meétodos para identificacdo da composicao de fibras sédo técnicas fisicas,
quimicas e microscoépicas. Os processos sdo comportamento do calor e da chama,
microscopia, solubilidade em solventes e reagentes, dentre outros. Quando a
amostra for um tecido, sdo analisados os fios de trama e urdume separadamente
(FERREIRA, 2018).

No processo de calor e chama deve-se verificar o comportamento das fibras
ao calor; o comportamento da chama; o comportamento fora da chama; a
caracteristicas dos odores; a caracteristicas das cinzas.

Na microscopia, verificam-se no microscopio as vistas longitudinal (o sentindo
do seu comprimento) e transversal (0 sentindo perpendicular ao sentido do seu
comprimento).

Em sua norma, a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (1992), os
processos por solubilidade em solventes e reagentes quimicos sdo feitos ensaios
nos guais uma amostra do tecido (de 5 a 10 cm?) sdo pesadas inicialmente, imersas
por determinado tempo no reagente especifico para determinada fibra, a uma
temperatura pré-determinada. Depois os residuos sdo lavados e/ou neutralizados
para serem secos em estufa por 15 minutos e deixados sob temperatura e umidade
ambientes por mais 5 minutos, para finalmente serem pesados. Por fim, efetuam-se
os calculos necessarios para saber o percentual de fibras, por regra de trés simples,
na qual o peso inicial (Pi) representa 100% e o peso final (Pf), que é o peso dos
residuos, representa o percentual (x%). Ao encontrar o valor de x%, este representa
o percentual de fibras ndo solubilizadas pelo reagente sao fibras desconhecidas, que
precisam ser analisadas por microscopia e/ou solubilizadas por reagente especifico
para elas. O percentual de fibras dissolvidas (100% - x%) representam a fibra cujo

reagente solubilizou.

2.2 TECIDOS

De acordo com Pereira ([20087]) tecido € um material feito com fios de fibras
(natural ou quimica) ou de filamentos, que, dependendo de como sdao
confeccionados, possuem varias aplicacbes, no vestuario, na decoracdo, para

limpeza, bem como para o uso medicinal.
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Segundo Andrade, Correa e Silva (2001), tecido € um produto manufaturado,
gue resulta do entrelacamento, de forma ordenada ou desordenada, de fios ou fibras
téxteis. Os tecidos nao tecidos sdo obtidos pelo entrelagamento de forma
desordenada de fibras téxteis. Os tecidos de malha s&o obtidos pelo entrelagamento
de um Uunico fio com ele mesmo, em forma de lacadas. Os tecidos planos séo
obtidos pelo entrelacamento perpendicular de dois grupos de fios: trama (sentido

transversal do tecido) e urdume (sentido longitudinal do tecido).

2.2.1 Tecidos Planos

Os tecidos planos podem ser definidos como sendo qualquer produto téxtil,
oriundo do entrelacamento de dois conjuntos de fios em um angulo de 90 graus, e
esse entrelacamento d4 ao tecido caracteristicas proprias como: aspecto visual,
maleabilidade, densidade, conforto e resisténcia ao esgarcamento e a tracao
(FERREIRA, 2016). O entrelacamento desses conjuntos de fios ocorre em uma
magquina especifica denominada de tear durante o processo de tecelagem.

Para que haja o processo de entrelagamento dos fios na tecelagem, é
necessario preparar os fios de urdume. Os fios sdo entregues pela fiacdo em
embalagens individuais (cones, rocas, bobinas ou queijos), mas para entrelacar os
fios na tecelagem, é necessario um unico rolo, denominado de rolo de urdume, cujos

fios sdo acondicionados paralelamente em quantidade e metragem pré-determinada.

2.2.1.1 Urdicao de Fios

Segundo Pereira ([20087?]), o processo de urdicao € responsavel por transferir
os fios acondicionados em embalagens individuais para uma Unica embalagem, o
rolo de urdume, deixando-os paralelos. Para que isso aconteca as empresas téxteis
utilizam a urdideira, maquina composta por uma gaiola onde os fios, ainda nas suas
embalagens primarias, sdo colocados, e pela cabeceira da maquina, na qual
encontra-se o rolo de urdume que recebera os fios paralelamente. A figura 3 mostra
a gaiola da urdideira, na qual as embalagens individuais sdo acondicionadas antes

da transferéncia dos fios para a embalagem maior (rolo).
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Figura 3 — Gai_olz?l da Urdideira

|

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

A figura 4 mostra o rolo de urdume localizado na cabeceira da urdideira.

Figura 4 — Rolo de Urdideira (Cabeceira da maquina)

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Segundo Ferreira (2017), ha dois tipos de urdideira: continua e seccional. A
urdideira continua € mais utilizada para o agrupamento paralelo de fios crus e
grandes metragens. A urdideira seccional é mais adequada para o agrupamento de
grandes numeros de fios destinados a fabricacdo de tecidos crus, listrados e
xadrezes, com metragens menores. Para a realizacdo adequada do processo de
urdicdo, € necessario que todas as partes da maquina estejam reguladas e
adequadas de acordo com a quantidade de fios por rolo, a metragem necessaria, 0
titulo dos fios e a densidade de fios (distribuicdo de fios no rolo). Para isso, deve-se
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manter regulada a velocidade da maquina, a forma de saida do fio da gaiola, os
guias-fios, a tenséo e as puas do pente para distribuicdo dos fios no rolo.

Quando os fios sdo mais finos (baixo titulo no sistema direto), o rolo de
urdume € encaminhado para o processo de engomagem, no qual os fios recebem
uma carga de goma para se tornarem mais resistentes para serem utilizados na
tecelagem. Quando os fios sdo mais grossos (alto titulo no sistema direto), as
empresas podem optar por encaminhar o rolo de urdume diretamente para a

tecelagem.

2.2.1.2 Tecelagem

De acordo com Ferreira (2016), o entrelacamento entre fios de urdume e
trama é feito pelo tear, e para que o entrelacamento seja possivel, € necessario que
os fios de urdume estejam dispostos lado a lado em paralelo, passando por
determinados quadros de licos, responsaveis por dividir os fios de urdume em
camadas quando se movimentam para cima e para baixo. A cada levante e baixada
de um ou mais de um quadro de licos, ha a passagem de uma trama, de um lado a
outro do tecido, promovendo o entrelagcamento dos conjuntos de fios. A padronagem
do tecido determinara quais fios passam por determinado quadro de lico e qual

quadro de lico sera levantado, de modo a formar tecidos diferentes.

2.2.1.2.1 Padronagem de Tecidos

A denominacado “Padronagem” vem do mesmo conceito da palavra padrao,
que é o entrelacamento formado pelo menor nimero de fios de urdume e trama
necessarios para a representacdo de um tecido que devera se repetir por toda a sua
extensdo (FERREIRA, 2016). A padronagem tem como objetivo o estudo dos
tecidos planos e das técnicas necessarias para a construcao destes.

Para a elaboracdo da padronagem de um tecido, devem ser considerados
fatores técnicos e econdmicos para determinar as caracteristicas do tecido quanto
ao uso, além de proporcionar um melhor aspecto visual. Deve-se levar em
consideracao a finalidade do tecido, os equipamentos usados para a fabricagéo, as

matérias-primas utilizadas e o custo de producéao.
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‘A padronagem ¢é o elo entre as formas do desenho e 0s meios fisicos de
producdo.” (FERREIRA, 2016). Deve fazer a transformacgéo do desenho em formas
de comando das maquinas para que se produza o tecido desejado.

A forma de entrelacamento se da o nome de ligacdo, armacgéo ou ligamento,
determinadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (2017) como tela ou
tafetq, sarja e cetim. A tela € a ligacdo mais simples, que necessita apenas do
menor namero de tramas e urdumes para seu raporte. Para executa-la no tear,
bastam apenas dois quadros de licos levantando com movimentos alternados.

Ao periodo de repeticdo do padrédo da-se o nome de raporte e para a
representacdo grafica do raporte, utiliza-se papel quadriculado. No raporte, cada
espaco entre duas linhas verticais representa um fio de urdume e cada espaco entre
duas linhas horizontais representa um fio de trama. Para indicar que no tecido o
urdume fica por cima da trama, o espaco é preenchido, sendo denominado de
“‘ponto tomado”; e para indicar que no tecido o urdume fica por baixo da trama, o
espagco nao é preenchido, sendo denominado de “ponto deixado” (FERREIRA,

2016). A figura 5 mostra o raporte de uma ligagéo tipo tela.

Figura 5 — Raporte da Ligagao Tipo Tela

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

A ligacdo sarja € caracterizada no tecido pelo aparecimento das diagonais S
(para a esquerda) ou Z (para a direita). O nome da sarja é dado pelo tamanho do
raporte ou pelo nimero de pontos tomados e deixados. A figura 6 mostra o raporte

de uma ligagéo tipo sarja.

Figura 6 — Raporte de Ligacao Tipo Sarja de 3 (1/2) Diagonal Z

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

O cetim regular tem seu menor raporte com cinco urdumes e cinco tramas,
chamado de Cetim de 5. As ligagBes tém apenas um ponto de amarracdo em cada

urdume e em cada trama. A figura 7 mostra o raporte de uma ligacao tipo cetim.
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Figura 7 — Raporte de Ligacéo Tipo Cetim de 5, avanco 2.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Em sua norma, a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (1993)
estabelece que para transferir a padronagem do tecido para o papel quadriculado,
inicialmente encontra-se o sentido do urdume. Com o auxilio de algo pontiagudo
(estilete, por exemplo), se faz uma franja de aproximadamente um centimetro no
lado esquerdo inferior da amostra, com o urdume na vertical. Com o auxilio do
estilete, puxa-se o primeiro fio de urdume para o meio da franja e, com a lupa sobre
o fio puxado para a franja, observa-se se o urdume estd passando por cima (ponto
tomado — preenchido) ou por baixo (ponto deixado — vazio) da trama, fazendo a
respectiva marcacdo no papel de padronagem. Retira-se da amostra esse fio e

repetem-se 0s passos anteriores até encontrar um padrao.

2.2.2 Caracteristicas dos Tecidos Planos

Além da composicao de fibras, do titulo dos fios e da padronagem, os tecidos
planos apresentam outras caracteristicas que os diferenciam entre si e determinam

sua utilizacdo mais adequada, tais como a densidade e a gramatura.

2.2.2.1 Densidade de Trama e Urdume

De acordo com Escola SENAI Francisco Matarazzo (2015), a densidade de
fios de um tecido plano é a quantidade de fios de cada grupo, por determinada
unidade de comprimento. A quantidade de fios de urdume em um centimetro é
nomeado fios/cm e a quantidade de fios de trama em um centimetro € nomeada
batidas/cm. De acordo com a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (2015),
para determinacdo da densidade de fios, sao utilizadas uma lupa conta-fios, uma
régua para medicdo da area e uma caneta para demarcacao.

A densidade de trama e urdume é diretamente proporcional a quantidade de

fibras presente em determinada area, influenciando diretamente na gramatura e na
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cobertura do tecido. Tecidos com densidade maior, tendem a apresentar maior
gramatura e maior cobertura (FERREIRA, 2016).

2.2.2.2 Gramatura

A gramatura € uma caracteristica estrutural do tecido que indica a quantidade
da massa do tecido por metro quadrado. Define-se ainda por gramatura o “valor que,
representando uma das caracteristicas dos papeis, exprime o0 peso, em gramas, de
uma folha com um metro quadrado” (FERREIRA, 2009, p.998).

Em sua norma, a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (2008) considera
o tecido leve quando a gramatura é igual ou inferior a 140 g/m?; médio quando esta
entre 140 a 250 g/m?; e pesado quando a gramatura é igual ou superior a 250 g/m?.

Essa norma também estabelece os procedimentos necessarios para a
determinacao da gramatura de superficies téxteis:

1. Cortar determinado nimero de amostras no tamanho padrdo de 10 cm?, com

o auxilio do cortador circular de amostras de tecidos.

2. Pesar cada amostra em balanca de precisdo, obtendo o peso por 100 cm?,
3. Multiplicar cada valor por 100 para obter o valor em m?2.
4. Calcular a média dos resultados para obter a gramatura do tecido.

Para a realizacdo desses procedimentos, S80 necessarios 0s seguintes

materiais: amostra de tecido, balanga de precisdo, régua, cortador de amostras de

tecidos, papel, caneta e calculadora. A figura 8 mostra a balanca e o cortador.

Figura 8 — Balanca de Precisdo e Cortador Circular de Amostras de Tecidos

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Na pratica, um dos fatores que influenciam no toque do tecido é a gramatura,

por exemplo, quanto maior for a gramatura de um tecido, mais suave sera o toque a



22

depender do tipo de fibra que foi utilizada. Para toalhas de banho, rosto e roupdes o
adequado seria a utilizacdo de fios de algoddo ou de outra fibra absorvente pois
quanto maior a gramatura, melhor sera, além da sensa¢do ao toque, o poder de

absorcao.

2.3 FLUXOGRAMA PRODUTIVO

Segundo Azevedo (2016), um processo produtivo pode ser definido como
uma transformacgdo, ou seja, € 0 que acontece entre uma entrada e uma saida
durante determinado fluxo. “N&o existe produto sem processo” (AZEVEDO, 2016).

Azevedo (2016) ainda destaca a importancia da gestdo dos processos para
qualguer negdcio, pois possibilita eficiéncia, eficacia e otimizacdo de todo o fluxo.
Portanto, para que ocorra a gestdo do processo, faz-se necessario mapear o
processo produtivo, para que a empresa conheca seus processos, evitando falhas,
retrabalhos, gargalos, processos inuteis e desperdicio de tempo e de recursos.

O mapeamento do processo produtivo se da, dentre outras técnicas, por meio
de um fluxograma, que, segundo Slack et al. (1997) apud Pinho et al. (2007), é uma
“‘permite o registro de acdes de algum tipo e pontos de tomada de decisdo que
ocorrem no fluxo real”. E essencial para padronizar e entender o processo, pois
facilita a visualizacdo ou identificacdo do fluxo de informacdo, das pessoas
envolvidas, dos equipamentos e materiais utilizados, dos produtos, dos clientes e
fornecedores internos e externos do processo, das fungdes, das responsabilidades e
dos pontos criticos.

Fluxogramas séo elaborados por meio de formas geométricas associadas a
palavras especificas que contribuam para o bom entendimento do processo. Cada
forma geométrica possui significado. As mais comuns estdo descritas no quadro 1:

Quadro 1 — Simbolos de um fluxograma e seus significados

Simbolo Significado

— |_ l T Sequéncia de atividades.
4—

Processo ou atividade.

C) Terminacao: Inicio ou Fim.

<> Decisdo ou Escolha: deve ter duas saidas, indicando
a resposta positiva (sim) e a negativa (néo).

Fonte: Elaborado pelos autores (2008), adaptado de Pinho et al. (2007).
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2.4 FICHA TECNICA

De acordo com Garcia, Santos e Silva (2017), as fichas técnicas sao
documentos que organizam informagdes de forma concisa e padronizada. Segundo
o dicionario Priberam (2008-2013), citado na mesma obra desses autores, “é um
conjunto de informacdes escritas especificas sobre algo ou alguém, geralmente
segundo critérios ou campos fixos.”

As fichas técnicas ndo possuem um modelo especifico, desde que o
documento contenha as informacdes necessarias para a identificacdo do material

analisado.

2.5 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO (POP)

Para Gourevitch e Morris (2008), o Procedimento Operacional Padrdo (POP)
descreve detalhadamente cada etapa necessaria a execucado de uma determinada
atividade a ser executada no ambiente de trabalho. E um documento muito utilizado
na industria e auxilia no controle dos processos e aumenta a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade dos produtos e processos. Deve apresentar todas as
informacdes, porém, expressas de forma simples e objetiva.

O objetivo do POP é padronizar o processo, garantindo que as acles
tomadas sejam as mesmas, independentemente de quem as estejam executando.
Na maioria dos casos, o documento deve apresentar 0 responsavel, 0s
eguipamentos, as pecas e materiais necessarios para a execucao da tarefa, o passo
a passo detalhado dos procedimentos a serem realizados e o roteiro de inspecdes

periddicas dos equipamentos de producao.
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3 METODOLOGIA

Este capitulo trata da forma como as a¢des foram sendo realizadas durante o
projeto para o alcance dos objetivos. Esta dividido em quatro metas, cada uma com

atividades especificas.

3.1 CARACTERIZACAO DA EMPRESA

O objetivo desta meta é caracterizar a empresa, de modo a conhecer a
matéria-prima utilizada, os seus processos téxteis e os produtos obtidos, garantindo
o desenvolvimento de um trabalho mais especifico a essa empresa, além do mesmo
poder ser aplicado em empresas semelhantes apds sua concluséo.

A primeira atividade para o alcance dessa meta foi a elaboragcdo de
guestionario para caracterizacdo da empresa, realizada pelos membros discentes da
equipe do projeto, com base em um modelo disponibilizado pelos orientadores. O
resultado esperado dessa atividade é um questionario que contem perguntas
guantitativas e qualitativas para a caracterizacdo da empresa quanto ao mercado,
funcionérios, localizacdo, histéria, processos e produtos. A elaboracdo do
guestionario compreendeu o periodo de 36 dias, de 25 de junho a 31 de julho.

Em seguida, houve a revisdo do questionario, realizada pelos membros
docentes da equipe. A ideia inicial era o cadastro das perguntas em plataforma
online para posterior aplicacdo in loco, porém, por se tratar de empresa de pequeno
porte, apds discussdes com a equipe, a ideia ndo foi considerada tao relevante.

O questionario de caracterizacdo foi aplicado na empresa em 14 de agosto
por meio de entrevista ao proprietario, Sr. Joilson Borges, com a participacdo de
todos os membros discentes e o coorientador do projeto. A tabulacdo das respostas
ao questionario de caracterizacdo da empresa ocorreu num periodo curto, de 15 a
28 de agosto, por meio de reunides com a equipe.

A Ultima atividade realizada foi a revisdo bibliografica acerca dos assuntos
abordados no questionario, que se iniciou em 10 de julho. A realizacdo de pesquisa
se deu individualmente, sendo os temas divididos entre os membros discentes do
projeto. Embora j& houvesse sido concluida, apds a analise das respostas dadas no
questionario de caracterizacdo, sentiu-se a necessidade de aprofundar e ampliar a
pesquisa. Tornou-se, portanto, uma atividade continua, que permeou praticamente

todo o projeto, sendo concluida apds quatro meses, em 19 de outubro.
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3.2 CARACTERIZACAO DOS PRODUTOS E PROCESSOS

O objetivo desta meta é caracterizar de forma especifica os produtos
manufaturados pela empresa, bem como 0s processos pelos quais a matéria-prima
sofre as transformacdes necessarias para se tornar o produto final. O alcance dessa
meta garante que sejam elaborados os documentos propostos: fichas técnicas e
procedimentos operacionais padréo.

A visita para levantamento dos artigos produzidos pela empresa ocorreu em
14 de agosto, ocasidao na qual também foi aplicado o questionario de caracterizacao
da empresa, que fazia parte da meta anterior. A empresa concedeu alguns produtos
para caraterizagdo. Destes produtos, sete foram caracterizados. J& a visita para
acompanhamento dos processos industriais téxteis da empresa ocorreu no dia 09 de
outubro, pois foi necessario aprofundar os conhecimentos.

Logo depois das visitas, foi possivel elaborar o fluxograma de producéo da
empresa, bem como caracterizar os artigos quanto a gramatura, aos titulos de trama
e de urdume, as densidades de trama e de urdume, & padronagem e a composicao
de fibras de cada amostra. Esses procedimentos exigiram mais cautela e dedicacao

na sua execucao, sendo finalizados apés 45 dias, em 16 de outubro.

3.2.1 Elaboracéo do Fluxograma

Para elaborar o fluxograma, foi feita a observacéo das etapas de producgéo: os
equipamentos utilizados e a matéria-prima e o produto de saida em cada etapa.

3.2.2 Andlise da Gramatura

A realizacdo dos procedimentos para andlise da gramatura ocorreu ho
laboratorio fisico-téxtil do IFRN, utilizando-se o cortador circular de amostras de
tecidos e a balanca de preciséo. Inicialmente foram cortados determinado numero
de amostras no tamanho de 10 cm? de um dos artigos, com o auxilio do cortador
circular de amostras de tecidos. As amostras do artigo foram pesadas na balanca,
obtendo o peso por 100 cm?. Em seguida, esse valor foi multiplicado por 100 para
obter o valor da gramatura em m?2. Por fim, foi calculada a média dos resultados para
obter a gramatura do tecido do artigo analisado. Estes mesmos procedimentos

foram repetidos para os outros seis artigos.
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3.2.3 Determinacéao dos Titulos de Trama e de Urdume

Os procedimentos para determinacdo dos titulos de trama e de urdume dos
artigos ocorreu no laboratério fisico-téxtil do IFRN, utilizando régua, caneta e
balanca de preciséo. Inicialmente identificou-se no tecido o sentido da trama e do
urdume através da ourela do tecido. Em seguida, marcou-se a area de 10 cm? com a
régua e a caneta para corte. Apés o corte, separou-se 3 conjuntos de 10 fios de
trama e de 10 fios de urdume. Com a balanca de preciséo, os conjuntos de fios
foram pesados separadamente. Calculou-se a média dos pesos de cada conjunto de
fios (trama e urdume) e aplicou-se os valores na equacao para determinar o titulo no

sistema indireto (Ne).

3.2.4 Determinagao das Densidades de Trama e de Urdume

A determinacao das densidades de trama e de urdume dos artigos ocorreu no
laboratorio fisico-téxtil do IFRN, utilizando régua, caneta e lupa conta-fios. Apos a
identificacdo no tecido dos sentidos da trama e do urdume através da ourela do
tecido, mediu-se a area de 10 cm? com a régua e marcou-se com a caneta. Com o
auxilio da lupa conta-fios, foi contabilizada a quantidade de fios de urdume em 10
cm, resultando em numero de fios de urdume/10 cm. O resultado foi dividido por 10,
encontrando-se o numero de fios/cm. A quantidade de fios de trama foi contabilizada

da mesma forma e depois dividido por 10, obtendo-se o nimero de batidas/cm.

3.2.5 Identificacdo da Padronagem

A identificacdo da padronagem foi realizada no laboratério de padronagem do
IFRN. Primeiramente identificou-se o sentido de urdume e, com o auxilio de um
estilete, fez-se uma franja medindo um centimetro canto inferior esquerdo da
amostra, com o urdume na vertical e pela frente da amostra. Puxou-se o primeiro fio
de urdume para o meio da franja e, com a lupa sobre o fio, observaram-se o0s pontos
tomados e deixados, marcando o comportamento do fio no papel de padronagem.
Retirou-se o fio analisado e repetiu-se o procedimento em mais nove fios,
totalizando dez urdumes. Por fim, encontrou-se o padrao no papel de padronagem e

identificou-se o tipo de ligacéo do tecido.
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3.2.6 Determinacédo da Composicao de Fibras

Para a determinacdo da composicao de fibras, que foi realizada no laboratério
quimico-téxtil do IFRN, com o auxilio do coorientador do Projeto, utilizou-se o
método de solubilidade em solventes e reagentes quimicos. Tomou-se como base a
informacéo constante na etiqueta das amostras cedidas pela empresa para andlise.
Como todas as etiquetas apresentavam a informacdo da composicdo 100%
Algodéao, optou-se por utilizar o reagente especifico para o algod&o: &cido sulfurico a
70%, em temperatura ambiente (20°C). Uma amostra de 5 cm? de cada artigo foi
cortada e pesada inicialmente. As amostras foram imersas no reagente por 45
minutos. Apds esse tempo, as amostras foram neutralizadas com barrilha (carbonato
de sodio) e lavadas. Os residuos foram secos em estufa por 15 minutos, colocados
em temperatura e umidade ambientes por mais 5 minutos e finalmente pesados.

Por fim, foram realizados os célculos para determinar o percentual de fibras,
por regra de trés simples, onde Pi (Peso Inicial) = 100% e Pf (peso final) = x%. O
valor de 100% - x% representa o percentual de algodao.

Quando as amostras apresentaram residuos (x%), fibras foram retiradas do
artigo original para procedimento com a microscopia, de modo a identificar a

possivel fibra presente no artigo, além do algodéao.

3.3 PADRONIZACAO DOS PRODUTOS E PROCESSOS

A padronizacdo dos produtos e processos consistiu na elaboracdo de dois
modelos de documentos distintos: a ficha técnica, para os produtos, e o POP, para
0s processos. A concluséo desta meta se deu em 19 de outubro.

Para a padronizacdo dos produtos foi elaborado um modelo de ficha técnica
contendo o nome do artigo com as respectivas dimensdes (de acordo com a
etiqueta); os dados da empresa (nome fantasia, razdo social, CNPJ); a composi¢cao
real, em percentual de fibras; a gramatura, em g/m?, com a classificacédo do tecido
(leve, médio ou pesado); as densidades de trama (batidas/cm) e de urdume
(fios/cm); os titulos de trama e de urdume (em Ne); o raporte do tecido, com a
identificacdo do ligamento; uma amostra do tecido no tamanho de 10 cm?; e as
imagens da etiqgueta em frente e verso.

Para a padronizacdo dos processos foi elaborado um modelo de POP

contendo o nome do procedimento; o responsavel (executante); os resultados
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esperados apds a execucao fiel do POP; os materiais necessarios, com as
respectivas quantidades; o passo a passo da preparacao; as atividades criticas; 0s
cuidados com a qualidade, com o meio ambiente e com a salde e seguranca

ocupacional; e as acdes corretivas caso algum problema ocorra.

3.4 VALIDACAO DOS DOCUMENTOS ELABORADOS

A validagdo dos documentos elaborados junto & empresa foi necessaria para
gue houvesse a verificagdo das informacdes constantes nos documentos. Caso
fossem encontrados erros, € possivel corrigi-los em tempo, atendendo as
necessidades da empresa. Sugestdes também foram aceitas. A validacao foi feita

pelos orientadores do projeto e serviram como avaliagao do trabalho realizado.
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4 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos em cada atividade realizada serdo discutidos neste
capitulo, analisando se os objetivos foram alcancados.

4.1 RESULTADOS DA CARACTERIZACAO DA EMPRESA

Como resultados desta acao, foram obtidos: o questionario de caracterizacao
da empresa, com termo de consentimento (Apéndice A); o formulario de
levantamento dos produtos da empresa (Apéndice B); e o formulario de
levantamento dos processos realizados na empresa (Apéndice C). A revisao
bibliogréfica, prevista como atividade para o alcance desta meta, encontra-se
detalhada no capitulo 2 deste relatério.

4.2 RESULTADOS DA CARACTERIZACAO DOS PRODUTOS E PROCESSOS

Somente apos as visitas, foi possivel elaborar o fluxograma de producédo da
empresa e caracterizar os artigos cedidos pela empresa quanto a gramatura, ao
titulo de trama e de urdume, a densidade de trama e de urdume, a padronagem e a
composicao de fibra.

A figura 9 mostra o fluxograma de producéo da empresa elaborado de acordo
com as observacdes realizadas na visita técnica de 09/10/18.

Figura 9 — Fluxograma Produtivo da Empresa

Depésito de Fios

—> Urdicéo — Transporte —» Tecelagem

v
Abrir Tecido <—l— Flanelagem <—l— Alvejamento <«—— Transporte
Y
Enfesto e Dobrae
Corte —> Costura —> ot — Embalagem

v

Estoque  — Registro «¢—— Etiquetagem <— Prensa

> Venda —>

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Transporte
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Os resultados da caracterizacdo dos artigos cedidos pela empresa quanto a
gramatura, ao titulo de trama e de urdume, a densidade de trama e de urdume, a
padronagem e a composicao de fibra estdo separados por artigo, nas fichas técnicas
constantes no Apéndice D.

4.3 RESULTADO DA PADRONIZACAO DOS PRODUTOS E PROCESSOS

Foram elaboradas cinco fichas técnicas, apresentadas no Apéndice D, e dois
POP’s (Procedimento Operacional Padrdo), constante no Apéndice E, sendo um
para sacaria e outro para tecidos flanelados. Duas fichas técnicas ndo puderam ser

finalizadas em virtude de algumas informacdes terem sido perdidas.

4.4 RESULTADO DA VALIDACAO DOS DOCUMENTOS

A validacdo dos documentos junto a empresa foi realizada em 05 de
dezembro de 2018 por meio de apresentacdo publica ao proprietario e aos
colaboradores, que fardo a aplicagcdo dos documentos por um periodo de quatro
meses para adaptacoes.
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5 CONSIDERACOES

O objetivo geral do projeto foi padronizar produtos e processos de
determinada empresa téxtil da regido do Seridé do Rio Grande do Norte, por meio
da criacdo de fichas técnicas de produtos e fichas de procedimentos e processos
(POP). Para tanto, foi necessaria a caracterizacdo da empresa, cujo objetivo foi
conhecer a matéria-prima utilizada, os seus processos téxteis e os produtos obtidos;
bem como a caracterizagcdo dos produtos e processos, cujo objetivo foi identificar
tecnicamente os produtos e conhecer os processos de forma aprofundada.

Esperava-se que, como resultado da realizacdo do trabalho, os processos e
produtos da empresa fossem caracterizados e padronizados por meio de fichas
técnicas e POP's.

Por meio da andlise dos resultados obtidos, considera-se que o objetivo do
projeto foi alcancado, contribuindo para melhores organizacdo e funcionamento da
empresa, podendo ser aplicado de forma pratica e imediata. Este estudo de caso
contribuiu para uma maior compreensao do tema abordado e das préaticas de um
técnico em téxtil.

Para os membros discentes do projeto, a execucdo de cada atividade
contribuiu para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada um, por meio das
atividades técnicas e do trabalho em equipe desenvolvidos.

Sugere-se como trabalhos futuros a ampliacdo dos artigos analisados e de
outros procedimentos na mesma empresa, bem como a aplicacdo dos modelos em
empresas semelhantes. Outros elementos podem ser acrescentados aos modelos

elaborados, contribuindo para o enriquecimento da pesquisa.
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APENDICE A — QUESTIONARIO DE CARACTERIZACAO DA EMPRESA

0 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ~ CAMPUS CAICO
.=.nmmmmu PROJETO DE EXTENSAO “Estudo de Caso em Empresa Téxtil do Seridé:
EDUCACAD, CHCIA £ TECROLOGIA
| | [y Padronizagiio de Produtos e Processos”

COORDENAGAO PROFESSORA TATIANA RIBEIRO FERREIRA

TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu, _Solrsgn/ Borces pn Sitva , responsavel
pela empresa _TEec EAMSSEM C RISTHT ,
aceito participar, por livre e esponténea vontade, do Projeto de Extens&o “Estudo de Caso
em Empresa Téxtil do Serido: Padronizagéo de Produtos e Processo”, cujo objetivo é
“Padronizar produtos e processos por meio da criagdo de fichas técnicas de produtos e
fichas de procedimentos e processos, visando o acesso as informagdes técnicas de forma
rapida por parte da empresa e, consequentemente, facilitando o trabalho dos

colaboradores e promovendo a qualidade dos produtos’.

Para a execugdo do projeto, sdo necessdrias algumas concessbes por parte da_
empresa, descritas abaixo e que devem ser assinaladas com “X" aquelas com as quais

concordo:
( X) Participar de entrevista para caracterizag@o da empresa;
(\J) Mostrar os processos produtivos para fins de padronizagdo dos procedimentos;
( ) Disponibilizar amostras a fim de caracteriza-las e elaborar suas fichas técnicas;
( >() Permitir a gravagao da entrevista utilizando recursos de audio;
( %) Permitir o registro fotografico de produtos e processos;

Q) Permitir a divulgagéo do nome da empresa como participante do projeto.

Esclarecemos que:

e N3o sera cobrado qualquer valor pelos servigos prestados, tendo em vista que
as agdes do projeto s&o de carater académico e visam o aprendizado dos alunos

envolvidos.

e O material disponibilizado para amostras ndo sera devolvido, tendo em vista
que, para sua caracterizagdo, sdo necessarios procedimentos laboratoriais nos
quais as amostras podem ndo permanecer em seu estado original.

e Os resultados serdo apresentados & empresa para fins de avaliagdo antes do
dia 30 de novembro de 2018, no qual serd necessaria outra visita & empresa,
com data a combinar.

Sem mais, assino e concordo com o exposto acima.

Jardim de Piranhas/RN, 14 de _Aaclo de 2018.

ﬁésinatura do Responsgyel pela Empresa
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.UL‘ INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE — CAMPUS CAICO
h premoromor PROJETO DE EXTENSAO “Estudo de Caso em Empresa Téxtil do Serido:
R o crvine oowonre Padronizagdo de Produtos e Processos”
COORDENAGAO PROFESSORA TATIANA RIBEIRO FERREIRA

INFORMACOES SOBRE A EMPRESA
Nome Fantasia: Tecelagem Cristal
Razao Social: Heleno & J Borges Tecelagem Ltda
Endereco: Avenida Rio Branco, N° 169-A, Jardim de Piranhas - RN
CEP: 59.324.000
Fone/E-mail: 3423-2793/tec.cristal@bou.com.br
Pessoa para Contato: Joilson Borges
CNPJ: 24.372.278/0001-58

DESCRICAO GERAL DA EMPRESA

O que a empresa faz, desde a matéria-prima ao produto final? A empresa
compra o fio, desenvolve o tecido e confecciona os panos de chao, panos de pratos,
flanelas e tapetes.

Qual a area de atuacdo da empresa (tecelagem, vendas, confecc¢éo, fiacéao,
serigrafia)? Tecelagem, Vendas, Confeccéo e Serigrafia

Qual o tempo de mercado da empresa (histéria)? A empresa foi aberta em 1984
com o intuito de fabricar redes porém com a mudanca do mercado consumidor, em
1994 ela mudou seu objetivo e passou a fabricar pano de chao, pano de prato e
tapetes. “Estamos ha 24 anos no mercado. A tecelagem Cristal € uma industria que
com a transformacdo do mercado ela deixou de fazer rede para produzir pano de
prato, pano de chao e tapetas e até hoje ela é focada nesses produtos”. — Borges
2018

Em quais localidades a empresa possui instalacdes? S6 em Jardim de Piranhas-
RN, sendo um total de trés instalacbes

MERCADO CONSUMIDOR

A qual publico se destina os artigos produzidos? Ao publico de supermercados,
loja de departamentos, entre outros.

Quais as formas de venda? [Atacado, Varejo, Loja de fabrica, Outra(s)] Varejo e
atacado
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- INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE — CAMPUS CAICO

G b PROJETO DE EXTENSAO “Estudo de Caso em Empresa Téxtil do Serido:

R e o Padronizagdo de Produtos e Processos”

COORDENACAO PROFESSORA TATIANA RIBEIRO FERREIRA
MERCADO CONCORRENTE

Quais empresas sdo consideradas como maiores concorrentes? “As empresas
da regido, elas produzem praticamente os mesmos produtos com pequenas
adversidades, pequenas variedades, porém meu produto € um produto pioneiro,
quem faz primeiro sai na frente” — Borges 2018

MERCADO FORNECEDOR

Quais sé&o os principais fornecedores e quais produtos/servicos eles
fornecem?

PRINCIPAIS FORNECEDORES: PRODUTOS/SERVICOS FORNECIDOS:
Norfio — Jodo Pessoa/PB Fios
Beatriz — Fortaleza/CE Fios
Limoeiro — Pernambuco Fios
Frei Paulo — Sergipe Fios

PRINCIPAIS PRODUTOS OFERECIDOS PELA EMPRESA

Quais séo os principais produtos oferecidos pela empresa? Pano de chao, pano
de prato, tapete, flanela e coador de café

MAO-DE-OBRA

Quais funcdes fazem parte do quadro de funcionéarios da empresa, com as
respectivas quantidades?

FUNGCAO QUANTIDADE
Auxiliar de Escritorio 1
Auxiliar de preparacgéo de Tecelagem 5
Costureiras 3
Engenheiro Mecéanico 1
Gerente de producéo 1
Gerente Financeiro 1
Mestre de preparacéo de Tecelagem 10
Motorista 2
Operador de Calandras 3
Secretaria 3
Teceldo 5
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a INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE — CAMPUS CAICO
T [ e e PROJETO DE EXTENSAO “Estudo de Caso em Empresa Téxtil do Serido:
W oo Padronizagao de Produtos e Processos”
COORDENACAO PROFESSORA TATIANA RIBEIRO FERREIRA

Ha capacitacGes prévias (antes do inicio da funcéo) para os funcionarios? Por
gqué? “Nao ha, geralmente quando a gente pega as pessoas elas ja tém experiéncia
de trabalho em outras em presas” — Borges 2018

Ha capacitacdes periddicas (durante o exercicio da funcdo) para os
funcionéarios? Por qué? Sim, ha capacitacao periddica.

Se sim, qual a periodicidade? “Isso acontece quando a gente tem a necessidade
de mudar de um tecido para outro, a gente relne o0s técnicos e determina a
mudanca, mas isso é variavel de acordo com a necessidade” — Borges 2018



APENDICE B — FORMULARIO DOS PRODUTOS

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE — CAMPUS CAICO
Do PROJETO DE EXTENSAO “Estudo de Caso em Empresa Téxtil do Serido:
B e Padronizacdo de Produtos e Processos”

COORDENAGCAO PROFESSORA TATIANA RIBEIRO FERREIRA

PRINCIPAIS PRODUTOS OFERECIDOS PELA EMPRESA

NOME DO PRODUTO NA EMPRESA DIMENSOES DA AMOSTRA
Pano de chéao 6 Alvejado 40x55
Pano de ch&o 12 colorido 50x75
Pano de chdo 12 Xadrez 49x68
Pano de chéo 14 Natural 50x70
Pano de chéo 15 Alvejado Flanelado 48x68
Pano de chao 15 Alvejado Liso 52x72
Pano de chéo 15 Colorido 52x72
Pano de chdo 15 Natural Flanelado 48x68
Pano de chdo 17 Alvejado Flanelado 52x68
Pano de chdo 17 Natural 55x75
Flanela Cristal 28x48
Flanela Cristal 38x58
Flanela Cristal 38x78
Flanela Cristal 48x78
Capa de rodo 42x45
Capa de rodo 45x64
Esfregao 40x68
Pano grande 80x90
Kit para limpeza (03 pecas) 30x30
Kit pegador de panela (03 pares) 20x20
Pano de pia atoalhado 30x30
Pano de prato c/ Viés 42x68
Pano de prato Lins 42x68
Pano de prato Sol 42x68
Pano de prato Barra e Bico 45x75
Pano de prato Barra 45x75

Pano de prato Bico 45x75
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APENDICE C — FORMULARIO DOS PROCESSOS

_ r.leYnuTo FEDERAL DE
L EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DO NORTE

- ,j‘;“r»><a"\(1—

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE — CAMPUS CAICO
PROJETO DE EXTENSAO “Estudo de Caso em Empresa Téxtil do Seridé:

Padronizacao de Produtos e Processos”
RECOORDENACAO PROFESSORA TATIANA RIBEIRO FERREIRA

FLUXOGRAMA DE PRODUCAO - ETAPAS

ATIVIDADE / RETAPA MATERIA-PRIMA

DEPOSITO
URDICAO
TECELAGEM
ALVEJAMENTO
FLANELAGEM
ABERTURA
ENFESTO/CORTE
COSTURA
DOBRA/CORTE
EMBALAGEM
PRENSA
ETIQUETAGEM
REGISTRO
ESTOQUE
VENDA

(MATERIAL QUE ENTRA)
FIOS

FIOS

ROLO DE URDUME
TECIDO

TECIDO (ALVEJADO)

TECIDO (ALVEJADO/FLANELADO)

TECIDO ABERTO
MOLDES

PRODUTO COSTURADO
PRODUTO DOBRADO
PRODUTO EMBALADO
PRODUTO PRENSADO
PRODUTO ETIQUETADO
PRODUTO REGISTRADO
PRODUTO ESTOCADO

PRODUTO FINAL
(MATERIAL QUE SAI)
FIOS

ROLO DE URDUME
ROLO DE TECIDO
TECIDO ALVEJADO
TECIDO FLANELADO
TECIDO ABERTO
MOLDES

PRODUTO COSTURADO
PRODUTO DOBRADO
PRODUTO EMBALADO
PRODUTO PRENSADO
PRODUTO ETIQUETADO
PRODUTO REGISTRADO
PRODUTO ESTOCADO
PRODUTO VENDIDO



APENDICE D - FICHAS TECNICAS
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AMOSTRA DO TECIDO

FICHA TECNICA

NOME DO TECIDO

FLANELA CRISTAL
48 cm x 78 cm

EMPRESA

TECELAGEM CRISTAL
Heleno Dutra de Araijo
CNPJ 24.372.278/0001-58
INDUSTRIA BRASILEIRA

COMPOSICAO

-

3 ) 1
ELE4LCODAC ETIQUETA DO TECIDO
03% POLIESTER e

rr r.r‘.:T a [ '
IDENTIFICACAO ER_IS\TK‘T &5

L2 g (o T
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DENSIDADE DE URDUME: 10 fios/cm
TITULO DE TRAMA: | | Ne
TITULO DE URDUME: 8 Ne
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PADRONAGEM: TELA OU TAFETA
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APENDICE E — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO

sivel e pelo pente guia;
metro interno e 61 externo;
dade de 67,4hz;
12 cm de altura;
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